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Adaptacao e modernizagao do equipamento de lixiviacéo
continuado LECIV

Fabio Volpini Cardoso Filho, José Luiz Ernandes Dias Filho, Brunner Rabello Frazédo
Corréa, Guilherme Soares Mendonca, Paulo César de Almeida Maia

Geossintéticos sdo produtos constituidos de matrizes poliméricas utilizados na
engenharia geotécnica, desempenhando funcdes como reforco, filtracdo, drenagem,
impermeabilizacdo e controle da erosdo superficial. Dentre os diversos empregos
dos geossintéticos, destacam-se 0s geotubos, constituidos de geotéxteis tecido e
destinados, por exemplo, as obras hidraulicas. A forma de aplicacdo desses
materiais, provoca a exposi¢cao aos agentes de degradacéo exdégenos, modificando
suas caracteristicas e podendo até comprometer a solidez da obra. Dentre os
fatores de degradacdo acelerada, merece destaque a lixiviacdo, onde ocorre um
processo de extracdo de substancias presentes em compostos solidos através de
sua dissolugdo em um liquido. Para simular essa degradacgéo ocorrida em campo, 0
LECIV conta com um equipamento de lixiviacdo continua, onde o corpo de prova é
alocado em um tanque e € submetido a ciclos de exposi¢cdo a agua, fazendo com
gue a amostra seja continuamente lavada. Nos ciclos, os geotéxteis podem ser
expostos a agua quente ou fria que passa pelos aspersores no topo do tanque,
criando uma atmosfera saturada e de vapor (quando ha agua quente). A agua €
armazenada em dois tanques, sendo um para agua fria e outro para a quente. Pelo
painel de controle, escolhe-se qual sera bombeada para o tanque para realizar um
ciclo de lixiviagdo. Essa pesquisa visa adaptar e modernizar o equipamento, Visto
gue com maiores dimensdes, como a do tanque de amostra e de armazenamento de
agua, ird viabilizar uma maior demanda de ensaios com um superior potencial de
degradacéo.
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